Morawica, dnia 01.07.2019r.

Znak: IN.271.14.1.2019.KS

INFORMACJA dla WYKONAWCOW

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa ul.
Kameralna w Dyminach od km 0+000 do km 0+275 odcinek 275m.

Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zmianami dalej ustawy) udziela
odpowiedzi na zadanie pytanie:

Pytaniel: Zgodnie z opisem technicznym pkt 5.2 na konstrukcj¢ nawierzchni sklada sie
uklad warstw:

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC11S) gr. 4 cm.

-Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego(AC 16 W) gr.5 cm

-Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) gr. 12 cm

-Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr.25 cm
Warstwa odsgaczajaca z piasku mrozoodpornego gr. 20 cm

Warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr.30 cm

Natomiast na zatgczonym do dokumentacji rysunku D-04 konstrukcja sktada sie z warstw:
-Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S) gr. 4 cm

-Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr.25 cm
Warstwa odsaczajgca z piasku mrozoodpornego gr. 20 cm

-Warstwa odsaczajaca z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2.0 gr. 30

ODPOWIEDZ Do wyceny nalezy przyjaé uktad warstw konstrukcyjnych tak jak na rysunku
D-04. Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 12 cm w opisie
technicznym pkt 5.2 jest btedna.
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